
آزمايشگاه مرجع يراق آلات 1397شده در آذر ماه سال هاي انجامآزمون  

 نام شركت محصول نوع آزمون درخواستي آزمون ها

  آزمون مكانيكي
 آزمون مقاومت الكتريكي

 دانش اتصال كابل  70كابلشو بي متال سايز  اينمونه

  آزمون مكانيكي
  توان آوران كوشش  با پوشش قلع 70كابلشو سايز   اينمونه  آزمون مقاومت الكتريكي

  بررسي ابعادي و وزني 
  ضخامت پوشش گالوانيزهگيري اندازه

  بررسي چسبندگي پوشش گالوانيزه
رهپويان نيروگستر   8متري نمره 4/2كراس آرم  نوعي

  يزد

  بررسي ظاهري مقاطع جوش
  بررسي ابعادي و وزني 

  گيري ضخامت پوشش گالوانيزهاندازه
   بررسي چسبندگي پوشش گالوانيزه

نيرو قطعه پارس   120×50×50نبشي   اينمونه
  آيريك

  آزمون تخريب مكانيكي هادي اصلي
  آزمون كشش كابل انشعاب
  آزمون ضربه در دماي پايين
  آزمون مونتاژ در دماي پايين

  آزمون گشتاور پيچ
  آزمون اعمال ولتاژ در هوا

  آزمون عملكرد پيچ سر بر 
  آزمون عدم نفوذ آب

  آزمون مقاومت الكتريكي

  اينمونه

  كلمپ انشعاب خانگي

  انتهايي فشار ضعيفكلمپ   بهين تجربه

  كلمپ بي متال

  آزمون تخريب مكانيكي هادي اصلي
  آزمون كشش كابل انشعاب
  آزمون ضربه در دماي پايين
  آزمون مونتاژ در دماي پايين

  آزمون گشتاور پيچ
  آزمون اعمال ولتاژ در هوا

  آزمون عملكرد پيچ سر بر 
  آزمون عدم نفوذ آب

  آزمون مقاومت الكتريكي 

 نگين پروژه پاسارگاد  كلمپ انتهايي فشار متوسط  اينمونه

  بررسي ظاهري مقاطع جوش
  بررسي ابعادي و وزني 

  گيري ضخامت پوشش گالوانيزهاندازه
  بررسي چسبندگي پوشش گالوانيزه

  آرتين توان البرز  كراس ال آرم  اينمونه

  رهشاد  كلمپ انشعاب خانگي  اينمونه  آزمون مكانيكي در دماي محيط
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  كلمپ انتهايي فشار ضعيف  خوردگي آزمون


