
آزمایشگاه مرجع یراق آلات 1397ماه سال  شده در بهمنهای انجامآزمون  
 
 

 نام شرکت محصول نوع آزمون درخواستی آزمون ها

 آزمون مکانیکی
 آزمون مقاومت الکتریکی

 کلاته 70کابلشو بی متال سایز  اینمونه

 ابعادی ظاهری و بررسی 
 گیری ضخامت پوشش گالوانیزهاندازه

 بررسی چسبندگی پوشش گالوانیزه
 آزمون مکانیکی کشش تسمه
 آزمون مکانیکی خمش تسمه

 mm5×42× 800تسمه حایل  نوعی

 یراق نیروی آریا
 بررسی ابعادی و وزنی
 بررسی مقاطع جوش

 گیری ضخامت پوشش گالوانیزهاندازه
 بررسی چسبندگی پوشش گالوانیزه

 8آزمون بارگذاری سکوی ترانس نمره 

 نوعی
تا  8سکوی ترانس یك طرفه با ناودانی نمره 

KVA50 

 بازرسی چشمی
 پوشش گالوانیزهگیری ضخامت اندازه

 بررسی چسبندگی پوشش گالوانیزه
 نوعی

کلمپ انتهائی دو پیچ آلومینیومی )هادی 
ACSR   میلیمتر مربع( 120با سطح مقطع 

 الکترو نیروی شرق

 ابعادی ظاهری و بررسی 
 گالوانیزه گیری ضخامت پوششاندازه

 بررسی چسبندگی پوشش گالوانیزه
 آزمون مکانیکی کشش تسمه
 آزمون مکانیکی خمش تسمه

 mm 5×50× 700تسمه حایل نوعی

 تاوا سازه برسام

 گیری ضخامت پوشش گالوانیزهاندازه
 بررسی چسبندگی پوشش گالوانیزه

 نوعی
مقطع   (سانتیمتریL-Arm 66 کراس آرم

mm7*70*70 ) 

 یراق آوران پویا OPGW دمپر اینمونه


